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Spalling ■ ■ ■ ■
Spalling a lo largo del refuerzo ■
Deslaminación ■ ■ ■ ■ ■
Desintegración/desgaste ■ ■ ■ ■ ■ ■
Grietas a lo largo del refuerzo ■ ■ ■
Grietas diagonales/inclinadas ■ ■
Grietas arbitrariamente localizadas ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Grietas transversales ■ ■ ■
Grietas oscuras y húmedas ■ ■
Agrietamiento ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Grietas con eflorescencias ■ ■ ■
Cal/eflorescencias de sales ■
Eflorescencias de herrumbre ■
Eflorescencias en forma de gel ■
Marcas en forma de panal ■
Deformación/desviación ■ ■ ■
Desplazamiento/asentamiento ■ ■ ■
Bordes rizados ■ ■
Aplastamiento ■
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